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Нейтрализация (карбонизация) бетона

Нейтрализация  (карбонизация)  бетона  углекислым  газом:  процесс  взаимодействия  бетона  с
углекислым  газом,  в  результате  которого  происходит  образование  карбоната  кальция  со
снижением pH жидкой фазы бетона и утратой бетоном пассивирующего действия на стальную
арматуру

Источник:  "  ГОСТ  31383-2008.  Защита  бетонных  и  железобетонных  конструкций  от  коррозии.
Методы испытаний"

(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 891-ст)


