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Усталость коррозионная
Коррозионная  усталость  -  вид  квазихрупкого  разрушения  материалов  при
одновременном  воздействии  циклических  напряжений  и  жидких  агрессивных
средакция Она характеризуется теми же внешними признаками, что и коррозионное
растрескивание.  Об  интенсивности  коррозионной  усталости  судят  по  количеству
циклов, которое элементы конструкций могут выдерживать до зарождения трещин,
или по скорости роста наиболее длинных трещин в листовых конструкциях

Источник:  "  Пособие  по  контролю  состояния  строительных  металлических
конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований
и  проектированию  восстановления  защиты  конструкций  от  коррозии  (к  СНиП
2.03.11-85)"

(утв. Приказом ЦИИИпроектстальконструкции от 30.06.1987 № 236)

Источник: https://alexeyborisov.ru/enc/2951/
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