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Проба для испытаний хлопкового волокна
Проба  для  испытаний:  масса  хлопкового  волокна,  отобранного  из  объединенной
пробы для проведения испытаний в соответствии с установленным методом

Источник: " ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ . МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ. ГОСТ Р 53236-2008"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 768-ст)

Источник: https://alexeyborisov.ru/enc/31440/
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