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Испытания хлопкового волокна покипные
Покипные  испытания:  оценка  качественных  характеристик  хлопкового  волокна,
проводимая на пробах,  отобранных из  100% кип партии,  проводимая классерским
методом и с использованием высокопроизводительных приборов HVI
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